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CAMINE DE VIZITARE
DIAMETRU 1000 mm ARMATE

Forme:

Componente:

Culoare:

Dimensiuni:

Diam ext:
(mm)

Diam int:
(mm)

Grosime:
(mm)

inaltime:
(mm)

Greutate:
(kg)

Ambalare:
(buc)

Material:

Aspect
suprafata:

Domenii de
utilizare:

Garantie:

Element baza
armat

gri ciment

Element baza
cu jgheab
armat

Inel drept
armat

Cap
tronconic

Con reductie

Inel aducere
la cota

Dimensiunile precizate mai jos sunt dimensiuni de baza, produse in productia curenta. Prefabricatele
pot fi produse si cu alte dimensiuni, in functie de cerintele clientului, pe baza desenelor de executie

aprobate si sunt considerate omologate similar cu prefabricatele din productia curenta.

1240 /1300

1000

120/ 150

500/ 750/
1000

710/990/
1260/1020/
1320/ 1660/

buc

1/ palet

beton armat

1240 /1300

1000

120/ 150

500/ 750/
1000

970/ 1220/

1510/ 1160/

1530/ 1860/
buc

1/ palet

beton monocrom

1240

1000

120

250/500/ 750
/1000

250/530/780
/1050 / buc

4127117111
palet

1000

625

120

670

560/ buc

1/ palet

1000

800

120

750

720 / buc

1/ palet

865

625

120

50/100/ 150

33/64/91/
buc

5/ palet

preluarea si colectarea apelor care nu contin materiale corozive ce ataca betonul sau garniturile de
etansare din cauciuc; produsele din aceastd gama sunt destinate retelelor de canalizare subterane
gravitationale si fara presiune (sub 0.2 Mpa)

2 ani

Tehnologia de fabricatie a elementelor pentru camine este un procedeu de vibropresare a betonului semiuscat in
matrite cu ax vertical. In acest mod, materialul elementelor componente este etans si nu necesita alte lucrari de
etansare sau de protectie.
Familia de camine are ca scop schimbarea si accelerarea lucrarilor de canalizare executate clasic. Partea
inferioara a caminelor este produsa industrial, fatd de cele clasice, executate monolit. O asemenea precizie nu se
poate obtine la o executie clasica.
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Standardul care specificd materialele, caracteristicile, conditile si metodele de Tncercari pentru elementele din
beton pentru camine este SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008.

Caracteristici esentiale Performanta Standard de referinta

Rezistenta la compresiune a

betonului la varsta de 28 zile 240 Mpa SR EN 1288873:2000

. SR EN 12390-3:2009/AC:2011
Dext/dint/g/L %10 mm
Dimensiuni i aspect Ny prezints neregularitati care si impiedice SR EN 1917:2003

realizarea unei imbinari etanse durabile.
SR EN 1917:2003/AC:2008

Absortie de apa % din masa <6 % din masa
Continutul de cloruri < 0.4%

Etanseitate laapa Nu apar pierderi de apa.

91.2 KN/m
Rezistenta la strivirea 79.6 KN/m
elementelor drepte (inele) 88.6 KN/m

75.7 KN/m

Rezistenta sub sarcina

A . = 400 KN
verticala (cap tronconic)

Produsele se livreaza paletizat. Se interzice suprapunerea mai multor paleti incarcati. La manipularea si transportul
produselor se va tine cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Paletii incarcati se vor aseza pe
suprafete drepte, rezistente, fara pericol de rupere/surpare.

Manipularea elementelor se face cu ajutorul unui cablu de otel prins in ,urechile” de agatare, fixate in gulerul de
beton. Se va acorda o atentie deosebita ridicarii si manipularii din cauza greutatii si gabaritului acestor produse.

Incarcarea in mijloacele de transport se face cu ajutorul utilajelor de ridicare de mare precizie si a clemelor de
montaj. La Tncarcare/descarcare se va respecta capacitatea de ridicare a utilajului, respectiv sarcina permisa pe
osia vehiculului.

Se recomanda evitarea socurilor in timpul transportului. Este obligatoriu ca autovehiculul de transport sa aiba in
dotare materiale de ancorare. Marfa trebuie fixatad/asigurata impotriva rasturnarii/alunecarii. Inainte de descarcarea
in santier, se va verifica conformitatea produselor.

Descarcarea din mijloacele de transport se face mecanizat, cu cleme de montaj. Se interzice descarcarea
elementelor prin trantire, smucire, basculare, rulare sau tragere pe sol.

Elementele de canalizare se vor depozita la minim 60 de cm distantd fatd de marginea santului Tn care vor fi
montate. Stivuirea se va face orizontal, iar elementele vor fi asigurate impotriva caderii.

Caminele de vizitare, de racord sau de inspectie sunt destinate sa permita aerarea, accesul in retelele de
canalizare care transporta apele uzate, apele meteorice si apele de siroire, prin curgere cu nivel sau
ocazional, sub presiune scazuta.
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Sunt lucrari pe verticald etanse, utilizate pentru a racorda tuburi la retele, a schimba directia si/sau nivelul, a
permite accesul personalului si/sau al materialului de control si de intretinere, precum si aerare si ventilare.

CAPAC

INEL DE ADUCERE LA COTA

CAP TRONCONIC / CON REDUCTIE

INEL DE CAMIN

ELEMENT DE BAZA / ELEMENT DE BAZA CU JGHEAB

Etape de executie:

De la inceputul lucrarilor de constructie, supraveghetorul constructiei va verifica daca sunt intrunite conditiile pentru
montarea regulamentara a elementelor pentru caminele de vizitare:

- Nu se vor monta elemente deteriorate;

- Baza trebuie sa corespunda cel putin cerintelor convenite;

- Garniturile de etansare vor fi introduse conform instructiunilor de montaj.

Partile compenente caminelor de vizitare/canalizare sunt:

1. Element de baza/ Element de baza cu jgheab;
Elementele de baza ajuta la preluarea apelor pluviale si la directionarea lor spre iesirea din interiorul caminelor.

2. Inel pentru camin (element drept);
Inelele pentru camine sunt confectionate industrial, prin vibropresare, spre deosebire de metodele clasice. Cu
aceste elemente se asigura etanseitatea si calitatea lucrarii si se reduce timpul de executie.
Varietatea de inéltime a inelelor pentru camine (elemente drepte) oferd posibilitatea de a dimensiona usor
inaltimea caminelor, conform caietelor de sarcini sau a cotelor de sistematizare din santier.

3. Cap tronconic / Con reductie;
Capul tronconic se foloseste la reducerea diametrului caminului pentru sporirea accesibilitatii si diminuarea
costurilor.

4. Inel de aducere la cota (suprainaltare), cate sunt necesare;
Inelele de aducere la cota se monteaza doar pe capul tronconic mm. Prin folosirea inelelor de aducere la cota se
pot realiza lucrari cu cota impusa.

5. Scara de acces;

6. Capac si rama.

Executia terasamentului. In prima faza, se va executa trasarea pe teren. Acest lucru se va realiza cu ajutorul
aparatelor topografice; se va materializa axul caminului si cota de nivel. Se realizeaza sapatura cu sprijinirea
peretilor, iar intre camin si peretele gropii se va lasa o bancheta de lucru de minim 50 cm. Excesul de pamént
rezultat din sapatura va fi utilizat pentru nivelarea terenului sau va fi depozitat Tn locuri special amenajate (gropi de
imprumut, depozite de deseuri). Se interzice depozitarea pamantului pe marginea transeei.

Montaj elemente camine. Se trece la montarea elementelor caminului Tn plan vertical, centrate unul peste celalalt.
In caz contrar, se produce neetanseitatea caminului. Se curata zona faltului. La elementele inferioare si la toate
celelalte elemente componente caminului de vizitare, cu imbinari mufate si garnituri de etansare din cauciuc, se vor
curata zona mufei si garnitura de etansare. Garniturile de etangare si inelul de echilibrare a incarcaturii, care au
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fost livrate impreuna cu elementele prefabricate, vor fi imbracate regulamentar, conform indicatiilor producatorului.
Se monteaza garnitura. Pentru o imbinare mai usoara, se unge cu vaselina garnitura si zona de contact a inelului/a
capului tronconic cu garnitura de etansare.

Elementul de baza se monteaza pe:

— un strat de fundatie din balast - 20 cm grosime;

- un strat de egalizare din beton C8/10 - 20 cm grosime.
Tn urma montajului elementului inferior al cdminului de vizitare, se va verifica inca o datd exactitatea pozitiei. La
montaj se va utiliza un cérlig cu 3 lanturi.

Dupa montarea tuturor elementelor se trece la conectarea tevilor PVC din retea. Se instaleaza tevile cu diametrele
corespunzatoare, avand grija ca imbinarea sa fie cat mai corecta. Tubul se aseaza pe un pat de nisip asternut pe
fundul santului, ajutéand la crearea pantei de scurgere si asigurand, totodata, stabilitatea conductei din PVC.

Spatiul dintre peretii gropii si camin trebuie umplut cu material de umpluturd, fiecare strat compactandu-se
corespunzator, avand Tnaltimea de circa 25 — 30 cm. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, uniform de jur
imprejur, astfel incét sa fie umplut tot spatiul din jurul cadminului.

Ultimul pas in realizarea caminelor de vizitare/canalizare 1l reprezintd montarea capacelor. in functie de zona unde
este montat caminul, acesta poate fi carosabil sau necarosabil. Se stabileste cota superioara a capacului, se aduce
la cota ultimul inel din camin, se realizeaza un strat de poza din beton n jurul inelului cu rol de fixare a capacului
pe camin. Cu ajutorul unui utilaj se aseaza capacul pe pozitie.

Garantie Elementele componente caminului de vizitare beneficiazd de 2 ani garantie, acordati in
conditiile respectarii recomandarilor producatorului si a prezentarii copiei Certificatului de
garantie. Completeaza datele de client si descarca certificatul de garantie pe
elis.ro/garantia-calitatii in maxim 1 luna de la achizitie.

Procedurain caz Marfa se va verifica vizual la preluare si Tnainte de montaj. In cazul in care se constata

de reclamatii deficiente in ceea ce priveste calitatea, reclamatiile se vor face Tnainte de montajul
acestora. In cazul unor reclamatii intemeiate, se schimba doar produsele deteriorate. Nu se
compenseaza costurile de montaj. Tn cazul unor reclamatii neintemeiate, costurile
suplimentare se vor factura clientilor. Verificati conditiile din certificatul de garantie.
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